Реферат

Изобретение относится к области электронной промышленности, в частности, к технологии материалов для сенсорной техники, микроэлектроники, систем магнитной памяти и направлено на получение однофазного материала феррита висмута (BiFeO3), являющегося одним из наиболее известных мультиферроиков – материалов, обладающих одновременно сегнетоэлектрическими и ферромагнитными свойствами.
Задачей настоящего изобретения является разработка способа, использование которого позволило бы получить химически чистый BiFeO3 однофазного состава, а также сократить время синтеза.

Способ получения феррита висмута, заключающийся в твердофазном синтезе из смеси взятых в стехиометрическом соотношении исходных оксидов Bi2O3 и Fe2O3, отличающийся тем, что его проводят в 3 стадии по 10–20 мин. каждая. Температура печи на первом этапе составляет 600–620 ºC. Затем проводят нагрев печи вместе с находящимся в ней веществом до 730–740 ºC со скоростью нагрева 125–150 ºC/ч и выдерживают в течение указанного времени. В заключение печь вместе с находящимся в ней веществом нагревают со скоростью 130–150ºC/ч до 800 ºC и проводят отжиг в течение 15-20 мин., после чего производят закалку на воздух.
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