Формула изобретения

Способ получения феррита висмута, заключающийся в том, что его проводят твердофазным синтезом из смеси взятых в стехиометрическом соотношении исходных оксидов Bi2O3 и Fe2O3, отличающийся тем, что он состоит из 3 стадий по 10–20 мин. каждая, температура печи на первом этапе составляет 600–620 ºC, затем проводят нагрев печи вместе с находящимся в ней веществом до 730–740 ºC со скоростью нагрева 125–150 ºC/ч и выдерживают в течение указанного времени, в заключение печь вместе с находящимся в ней веществом нагревают со скоростью 130–150ºC/ч до 800 ºC и проводят отжиг в течение 15-20 мин., после чего производят закалку на воздух.
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